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Spéitmittelalterliche und friihneuzeitliche Textilfunde in

Liineburg

Rotraut Kahle

In den Jahren 1991 und 1992
wurden aus den 3 Kloaken

Grofe Béickerstralle 27

Salzbriickerstrafle 18

Auf dem Wiistenort /

Karstadt
spatmitttelalterliche und frithneu-
zeitliche Textilfunde von Dr. Ring
vom Amt fiir Stadtérchdologie un-
ter Mithilfe von Herrn Uwe Meyer
geborgen. Von einer weiteren vier-
ten Fundstelle - Glockenhof - wa-
ren die Textilfunde bereits friiher
beim Bau des C & A Kaufhauses
ausgegraben worden. '

Ungereinigte Gewebereste

Im Frithjabr 1992 wurde ich von
Dr. Ring gefragt, ob ich die
Reinigung und Bestimmung einiger
Stoffstiicke, die aus den vier
Kloaken stamnmten, iibernehmen
wollte. Nach ausgiebiger Riick-
sprache mit Herrn Klaus Tidow
vom Textilmuseum in Neumiinster
begann ich mit den Geweberesten
der Kloake Salzbriickerstrafe 18 .

Es handelte sich um einen dunkel-

braunen, matschigen und intensiv
riechenden Erdklumpen, der noch
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leicht gefroren war, den mir Dr.
Ring brachte. Bei sadmtlichen
Kloakenfunden, in denen textile
Gewebereste erkennbar waren,
hatte sich Dr. Ring fiir die derzeit
kostengiinstigste Konservierungs-
art des Tiefgefrierens entschieden.
Bei der Bergung wurden die Erd-
klumpen in Plastikbeutel gelegt,
gekennzeichnet, verschlossen und
in Tiefkiihltruhen des Museums
eingefroren.  Eine  umfassende
Textilrestaurierung und -konser-
vierung, bei der pro DIN-A-4
Grofe Kosten zwischen 150,- und
200,- DM entstehen, war leider
nicht moglich.

Um die Gewebe untersuchen und
bestimmen zu konnen, miissen sie
gewaschen und getrocknet wer -

den. Mit entmineralisiertem Was-
ser wird dieses "Erde-Stoff-
Konglomerat" gereinigt. Das Was-
ser muf3 mehrfach erneuert wer-
den, um allméhlich die Stoffstiicke
herauslésen zu konnen. Manche
Gewebereste "verschwinden" im
Wasser, d.h. die Gewebe zerfallen
zu einem braunen Brei. Behutsam
legt man die Stoffstiicke auf
Glasplatten und 146t sie langsam
trocknen, wobei man versucht Fal-
ten, Knicke oder Drehungen zu
erhalten, um daraus auch auf den
damaligen Verwendungszweck
schlieBen zu konnen. Bei diesen
Textilfunden handelt es sich
tiberwiegend um Teile von Beklei-
dungsstiicken; Néhte, Schnittkan-
ten, Nahteinstiche und aneinan-
dergendhte Gewebestiicke weisen
darauf hin.

Aneinandergenihte Gewebestiicke
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Im Laufe des Sommers bekam ich
die Textilfunde aus den anderen
Kloaken, die ebenfalls gereinigt
und getrocknet wurden. Bei giin-
stigen Lichtverhéltnissen werden
auf hochgestellten Glasplatten lie-
gend die Stoffstiicke fotografiert,
denn eines Tages werden die
Stoffe zerfallen, zumal es noch
kein Patentrezept zur Konservie-
rung von archiologischen Textil-
funden gibt. Auf Hinweis von
Herrn  Tidow  werden  die
Stoffstiicke zwischen séurefreies
Papier gelegt und in sdurefreien
Kartons aufbewahrt. Optimale
Lagerbedingungen wéren 50%

relative Luftfeuchtigkeit und kon-
stante Temperaturen von 15 - 18°
Celsius, die aber leicht gegeben
sind, besonders 'zerstorend' wir-
ken sich starke Temperatur-
schwankungen aus.

Nach diesen Vorarbeiten wurde
der Fundkatalog erstellt, bei dem
alle Textilfunde unter 52 Fund-
nummern aufgelistet wurden. Der
Fundkatalog enthélt folgende An-
gaben, wobei unter einer Nummer
héufig mehrere gleichartige Stiicke
aufgefiihrt sind:

Fundstelle z.B. Liineburg, Grofle Bickerstraf3e 27
Fund-Nr. zB. 13a-f
Bezeichnung z.B. Gewebe (Koper2/2)
Léange und Breite (cm) zB. 13x5
Fundhorizont z.B. Kloake 14:5
Abbildung z.B. Foto
Material zB. Wolle
Farbe z.B.  dunkelbraun
Garn
- Stirke (mm) zB. 03-0,5
- Drehung zB. s
Einstellung auf 2 cm
- Kette zB. 28
- Schuf zB. 16
Bemerkungen z.B.  stark verfilzt, Nahteinstiche, zweifarbig

Die textiltechnischen Analysen,
d.h. die Untersuchung der Herstel-
lungstechniken, des Materials, der
Garnarten und der Bindungen
ibernahm zum tberwiegenden Teil
Herr Tidow (vgl. Tidow, K.,
Spétmittelalterliche und frithneu-
zeitliche Textilfunde aus Liineburg,
Neumiinster, 1993); Farb- a-
nalysen wurden nicht durchgefiihrt.
Die Farbskala reicht von hellbraun
tiber rotbraun bis dun-

kelbraun. Einige rotliche Gewebe
weisen auf gefiarbte Garne oder im
Stoff gefiarbte Gewebe hin. Eine
Streifenmusterung ist bei Rand-
streifen einiger Reste, die von ei-
ner Decke stammen konnten er-
kennbar.

Bei den Liineburger Textilfunden
handelt es sich vor allem um Ge-
webe aus Wolle, Leinen, Seide,
und aus Mischgeweben
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Wolle/Leinen und Wolle/Seide.
Zeitlich diirften sie zwischen dem
15. und 17. Jahrhundert hergestellt
worden sein. Bei den Alteren
Textilfunden aus dem 15./16.
Jahrhundert - Grofle Béckerstrafle
27 und Salzbriickerstr. 18 - sind
iiberwiegend Wollgewebe gebor-
gen worden und bei den jiingeren
Textilfunden aus dem 16./17.
Jahrhundert - Auf dem Wiistenort
und Glockenhof - sind verhéltnis-
mafig viele Seidengewebe gefun-
den worden. Zu dieser Zeit wurde
tiberwiegend mit den 3 Grundbin-
dungen - Tuch - oder Leinwand-
bindung, Koperbindung und At-
lasbindung - gewebt. Was ist nun
ein Gewebe? Um ein Gewebe her-
zustellen, braucht man 2 Fadensy-
steme: Léngsfiden - die Kette -
und Querfiden - den Schuf} -. Ein
Gewebe entsteht durch die Ver-
flechtung dieser beiden Fadensy-
steme im rechten Winkel zueinan-
der; die senkrechten Kettfiden ge-
hen dabei mit den waagerechten
Schufifaden eine regelméfige Bin-
dung ein.

Die einfachste und vermutlich am
Anfang der Weberei stehende
Webart ist die Leinwand- oder
Tuchbindung. Es ist das regelmés-
sige Auf- und Abfiihren sich be-
grenzender Fédden, so wie wir
heute noch Striimpfe stopfen, so-
fern wir es tiberhaupt noch tun.
Dabei wird der Schuf’ffaden ab-
wechselnd iiber einen Kettfaden
und unter den néchsten gefiihrt.
Das Gewebe hat das gleiche Er-
scheinungsbild auf der Riickseite.
Ein Seidengewebe mit Leinwand-

22

bindung nennt man Taft, ein
Wollgewebe Tuch.

Bei der Koperbindung ist ein mehr
oder weniger erkennbare Diago-
nalstreifung, die in der Breite und
im Wechsel der Streifen sehr un-
terschiedlich sein kann. Diese
Streifenwirkung entsteht durch das
Uberspringen  des  Kett-  bzw.
SchuBfadens von mehreren unter
ihm liegenden Kett- oder schuf3fa-
den, wobei sich die Bindungs-
punkte mit jeder Webreihe nach
rechts oder links verschieben. Die
einfachste Koperbindung ist der
dreibindige Koper 2/ 1.

Bei der dritten der Grundbindun-
gen - der Atlasbindung - beriithren
sich die Bindungspunkte nicht.
Deutlich werden die verschiedenen
Gewebe bei den schematischen
Darstellungen, den sog. Patronen.
In einer Patronenzeichnung
(Musterzeichnung) bedeutet jedes
ausgemalte Feld das Heben eines
Fadens

Wollgewebe - Leinengewebe -
Mischgewebe

Die Gewebe aus Schafwolle stel-
len den grofiten Anteil der Liine-
burger Textilfunde dar. Sie sind in
verschiedenen Qualitdten von grob
bis fein und in den drei Grundbin-
dungen vorhanden. Die meisten
Gewebe sind aus Streichgarnen
gewebt worden und in verschiede-
nen Braunténen zu finden. Auch
melierte Garne sind verwebt wor-
den. ODb es sich bei der roten Farbe
einiger Gewebe um das berithmte
"Scharlaken' (Scharlach)

[Leinwand oder Koperbindung Atlasbindung
Tuchbindung

handelt, wie es in der Liineburger
Stoffmusterkarte von 1678 zu fin-
den ist, kann nicht gesagt werden,
weil die Farbstoffanalysen noch
fehlen (vgl. Tidow, K., Die Woll-
weberei im 15. bis 17. Jhdt.,
Neumiinster 1978, S.22 ff.).
Unterschiedlich  stark  verfilzte
Wollstoffe , manche einseitig und
manche beidseitig, .sind auf den
Gebrauch zuriickzufithren, andere
starkere Verfilzungen sind durch
das '"Walken" entstanden. Durch
das Walken werden die Wollge-
webe verfilzt und dabei wolliger
und weicher. Bei den Stoffproben
der Liineburger Musterkarten sind
die aus Streichgarnen gewebten
Wollstoffe fast alle gewalkt.

Streichgarne sind aus kurzen, ge--
krauselten Fasern hergestellte,
schwach gedrehte Garne, die we-
gen der geringen Drehung fiilliger
als Kammgarne sind und meist
eine rauhere Oberfliche zeigen.
Kammgarne dagegen bestehen aus
feinen, glatten und langfaserigen
Wollfasern. Sie unterscheiden sich
von Streichgarnen durch groBere
Gleichmafigkeit und glattere
Oberflache infolge des Parallelisie-
rens beim Kédmmen.

Seidendamast - Wolldamast

Zwei interessante Textilfunde sind
der Seidendamast aus der Kloake
"Auf dem Waistenort'" und der
Wolldamast aus der Kloake
"Glockenhof". Das mit floralen
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Motiven gewebte Seidengewebe
ist zwar das dekorativere, aber der
Wolldamast aus Kammgarn stellt
eine Raritdt dar. Auch hier sind
noch Reste von Blittern und Ran-
ken zu erkennen. Wolldamast die-
ser Art sind in Norddeutschland

bisher nicht gefunden worden. Sie
gehorten im Spatmittelalter und in
der Frithneuzeit zi den wertvollen
Textilien und sind deshalb selten
anzutreffen. Bei den Stoffmuster-
karten der Liineburger Gewand-
schneider von 1678, die im
Stadtarchiv aufbewahrt werden,
befinden sich noch drei kleine
Wolldamaste, die dem Fund aus
dem Glockenhof entsprechen und
auch als "Eteminen" bezeichnet
werden. Beide Gewebe sind in der
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Atlasbindung gewebt und stammen
wahrscheinlich aus Italien. Bei
dem  Seidendamast ist das
Granatapfelmuster in verschiede-
nen Varianten deutlich erkennbar.
Das Granatapfelmuster wird als
"Leitmotiv" und als
"Flichenornament der Renais-
sance" bezeichnet.

Seidenbinder glatt und gemu-
stert

In der Kloake "GroBe Béicker-
straBe 27" wurden keine Bénder
gefunden und in der '"Salz-
briickerstrafle 18" auch nur ein
Band. Dieses ist durch seine
langen angenidhten Fiden anders
als die iibrigen Bénder. In der

e

Kleines Bindchen in Brettchenweberei

Kloake '"Auf dem Waiistenort"
wurden 7 recht unterschiedliche
Binder geborgen. Alle sind aus
Seide in der Taftbindung gewebt
und bis auf eines von hellbrauner
bis dunkelbrauner Farbe. Die
Lingen und Breiten sind sehr un-
terschiedlich von 8-40 cm Linge
und von 0,5-4 cm Breite. Zwei
schlichte Seidenbinder, wie wir sie
heute noch als Schleifenbinder
benutzen und wie sie als kleines
riickwértiges Bindeband an einem
Kinderstiefel befestigt zwischen
vielen Schuhresten in der Kloake
"Auf dem Wiistenort" geborgen

wurden, sind nichts Auferge-
wohnliches. Aber das kleine
Béandchen von nur 8 cm Lénge, das
an einem der beiden Bander
geknotet und in Brettchenweberei
hergestellt worden ist, verdient be-
sondere Erwihnung.

Dieses nur 0,5 cm breite Band ist
mit 9 Brettchen gewebt und hat in
der Mitte eine einfache Musterung,
die dadurch entstanden ist, daf} an
dieser Stelle statt eines Fadens
mehrere  Kettfiden eingezogen
worden sind.
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Bei diesen gemusterten Béndern wurde mit hellbraunen und dunkelbraunen
Seidengarnen gewebt, wobei die Motive wie Rosetten, Streifen und Rechtecke
noch stirker zum Ausdruck kommen. Allen Bindern ist gemeinsam, daf sie von
schmalen Streifen eingefafit und zwei jeweils geknotet sind.
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Zwei recht lange Seidenbidnder - 45 cm bzw. 8 cm - aus der Kloake
"Glockenhof" sind noch spiralférmig aufgerollt und das eine Band weist eine
doppelt eingezogene Kette aus.

Dieses Band sieht ans wie ein Schniirsenkel, ist aber wahrscheinlich eine sog.
"Nestel", mit der man z. B. Méannerhosen an die Wéamser festband. Diese Nestel
ist nicht gewebt, sondern aus Seidenzwirn geflochten und 0,8 cm breit und 32 cm
lang. Beide Enden sind durch spitz zulaufende Metallhiilsen zusammengehalten.
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Alle Béander, auler den einfachen
Bindern in Taftbindung, sind Im-
portware aus Spanien und wurden
als Besatzstreifen bei Kleidungs-
stiicken verwendet.

Aufler den beschriebenen Textil-
funden wurde noch ein ziemlich
zerschlissenes Stiick Seidensamt
geborgen; dariiber hinaus zwei
kleine Faserbiindel, die mogli-
cherweise aus Ziegenhaaren be-
stehen sowie Teile einer dunkel-
braunen aus Wolle gewebten Ein-
legesohle, bei der grofle Einstich-
16cher deutlich erkennbar sind. Ein
kleines Reststiick eines Woll-
gestrickes sei der Vollstidndigkeit
halber noch erwihnt, stellt aber
nichts Besonderes dar. Weiterhin
fanden sich einige kleinere
Lederreste, von denen einer noch
genauer untersucht werden sollte,
weil es sich moglicherweise um
eine Tasche oder um einen Beutel
handelt: Die Nahgarnreste und 2
kleine Lederkndpfe, wie sie zum
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Aufziehen von Lederbeuteln an die
Oberkante der Beutel angeniht
wurden, sind noch vorhanden. Sie
sind typisch fiir einen sog.
"Stielbeutel'" ,der aus einem kur-
zen, holzernen Stiel und einem
daran befestigten Ledertdschchen
besteht. Diese Taschchen haben
jeweils ein kleines Lederknopf-
chen, das den beiden einzelnen
oben genannten Knopfen sehr stark
dhnelt. Ein gut erhaltener Beutel
dieser Art, wie er im 16.
Jahrhundert benutzt wurde, befin-
det sich in einem der Wand-
schrinke der Schreibstube im
Rathaus.

Nach diesen textiltechnischen
Analysen der Liineburger Textil-
funde sind noch weitere kostiimhi-
storische Untersuchungen durch-
zufithren, um diese Stoffragmente
bestimmten Teilen der Kleidung
zuordnen zu konnen.
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